PULVERBESCHICHTUNG VON FLACHGLAS

Die organische Pulverbeschichtung von Flachglas ist ein mo-
dernes und besonders umweltfreundliches, neues industrielles
Beschichtungsverfahren. Diese Technologie I6st die inharenten
Probleme der Adhasion auf Glas und ist inzwischen fiir den kom-
merziellen Einsatz in Bereichen der Innenausstattung wie z.B.
fur Mébel, Kiichen, Badezimmer, Trennwande, Displays und La-
deneinrichtungen fertig entwickelt. AuBenanwendungen fir Fas-
saden befinden sich in der Entwicklungsphase.

Anwendung

Je nach Design und GroRe der Fertigungslinie kdnnen im Prinzip
alle Flachglasscheiben einer Breite von etwa 60 bis 255 cm und
bis zu einer Léange von 4 m in Glasstarken von 4 bis 19 mm pul-
verbeschichtet werden. Dieser Prozess gestattet auch das Pul-
verbeschichten von ESG-Einscheibensicherheitsglas nach dem
Tempern und Abklhlen. Die Glasscheiben lassen sich entweder
in einzeln nach Kundenspezifikation zugeschnittenen Teilen oder
im Grof3format, um anschlieRend kundenspezifisch zugeschnit-
ten zu werden, pulverbeschichten.

Fir VSG-Verbundsicherheitsglas fur die Innen- und AuRenan-
wendung befinden sich neue Pulver-lacksysteme in der TIGER
Entwicklung. Fiir solche Anwendungen wird das Pulver auf Ebe-
ne 3 aufgetragen. Dadurch wird die Pulverbeschichtung hinter
der Kombination von Glas und Verbundsicherheitsglasfolie vor
der UV-Strahlung der Sonne gut geschiitzt.

Mehrstufenprozess

Pulverbeschichtungsanlagen fir Flachglas arbeiten gewdhnlich
horizontal, wobei die Flachglasscheiben von einem warmebe-
standigen Transportsystem beférdert werden. Diese neue Pul-
verbeschichtungstechnik von Flachglas umfasst einen mehr-
stufigen Beschichtungsprozess, der die folgenden Schritte
beinhaltet:

. Reinigung und Waschen

* Auftragung einer  gleichmafltigen  SiOx-Schicht
mittels TIGER Pre-Treatment Serie 515

*  Anwendung von TIGER Adhesion Promoter Serie 518

* Anwendung von TIGER Drylac® Glass Powder
Coating Serie 580

. IR-Aushartung der Pulverbeschichtung
*  Abkuhlzone

*  Verpackung und Warenumschlag

Das Reinigen und Waschen des Flachglases erfolgt durch
handelslbliche Maschinen und Hilfsmittel. Nach dem abschlie-
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Renden Waschen sollten kein Staub, Fett, Riickstande der Rei-
nigungsmittel oder Tenside auf dem Glas zuriickbleiben, damit
die gute Adhésion der Pulverbeschichtung gewahrleistet ist. Be-
sondere Aufmerksamekeit gilt dem letzten Splilgang; es sollte nur
deionisiertes Wasser mit einer spezifischen Leitfahigkeit von <15
uS verwendet werden.

Mittels eines oszillierenden Flammspritzaggregats und unter
Verwendung der organischen Siliziumverbindung TIGER Drylac®
Pre-Treatment Serie 515 wird eine auflerst diinne homogene
und nanoskalige Silizumoxidschicht abgeschieden. Dieser SiOx-
Film auf der Glasoberflache bietet eine definierte Oberflache fiir
die weitere Beschichtung.

Das Auftragen der Pulverbeschichtung erfolgt durch oszillieren-
de elektrostatische Corona-Pistolen mit moderner elektronischer
Steuerung. Der Pulverlack sollte mit automatischen Pistolen und
Teileerkennung aufgetragen werden, um optimal gleichmaRige
Beschichtungsergebnisse zu erzielen. Die Schichtdicke betragt
gewdhnlich 80 bis 100 um, sollte nur geringe Toleranzbereiche
aufweisen und maoglichst gleichmafig sein. Der Pulverlack sollte
auf der Feuerseite des Glases aufgetragen werden, nicht auf der
Zinnseite. TIGER Drylac® Glass Serie 580 ist ein hoch reaktives
Hybrid-Pulverbeschichtungssystem auf Epoxid-/Polyesterharzba-
sis und ist ausschlieB3lich fir Innenanwendungen geeignet.

Die Aushartung - chemische Vernetzung - des applizierten Pul-
verlackes erfolgt gewohnlich in elektrischen IR Ofen-systemen.
Je nach Prozess und Ofendesign werden unterschiedliche
Aushartungszeiten erreicht. Die Ober-flachentemperaturen des
Glases betragen gewohnlich 135 °C bei 5 Minuten bzw. 150 °C
bei 3 Minuten Hartungszeit. Die hohe Reaktivitat dieser TIGER-
Pulverbeschichtung erlaubt kurze Aushartezeiten und damit
auch schnelle Abkihlphasen und deshalb hohe Produktivitat
sowie minimale Raumanforderungen. Nach dem Ausharten und
Abkuhlen auf ca. 40 °C kann das fertige pulverbeschichtete Glas
gestapelt und verpackt werden. Der gesamte Herstellungspro-
zess sollte durch ein geeignetes Qualitatssicherungssystem
Uberwacht werden.

Beschichtungssystem

Das komplette Mehrschichtsystem umfasst:
*  Gereinigtes und gewaschenes Flachglas; Dicke: 4 bis 19 mm

. Einedinne SchichtSiliziumoxid durch Flammbehandlung
mit TIGER Pre-Treatment Serie 515

. Eine dinne Schicht adhasionsfordernder Primer —
TIGER Adhesion Promotor Serie 518

»  Pulverbeschichtung TIGER Drylac® Glass Serie 580
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Eigenschaften

Nach dem empfohlenen mehrstufigen Verfahren kann eine aus-
gezeichnete Oberflachengiite des pulverbeschichteten Glases
nach Tabelle 1 erzielt werden. Die angegebenen Daten gelten fiir
Innenanwendungen; TIGER Produkte fiir Aulenanwendungen
befinden sich in der Entwicklungsphase. Pulverbeschichtungen
von Flachglas liefern aufgrund der hohen Filmstérke und ihrer
chemische vernetzten Polymerchemie hervorragende mecha-
nische Eigenschaften, z.B. hohe Abriebbestandigkeit und Kratz-
festigkeit. Eine gute Haftfestigkeit ist auch unter hoher Luftfeuch-
tigkeit gewahrleistet.

Prifung Standard Anforderungen Resultate
Klasse A

SK;J;::tnswas- 5::111(;?16'%3) (21 Tage bzw. bestanden
9 504 h)

Saure- EN1096-2 Klasse A bestanden

bestandigkeit | (Anhang C) | (5 Zyklen)

Widerstand

gegen- Uber . Klasse A

neutralem Eﬂ:&?ﬁ I23) (21 Tage bzw. bestanden

Salzsprihne- 9 504 h)

bel

Abriebfestig- EN1096-2 Klasse A bestanden

keit (Anhang E) | (500 Zyklen)

Chemikalien

Bestandigkeit DIN 68861-1 | 1B bestanden

Die Pulverlacke TIGER Drylac® Glass Serie 580 sind in
einem ausgewahlten Farbsortiment ab Lager verfugbar;
auf Wunsch koénnen auch beliebige andere Farben nach
RAL — und NCS Farbstandards hergestellt werden oder
individuelle Farben nachgestellt werden. Es sind zwei
Oberflachenstruktur erhaltlich, ,Microtexture® (Mikrostruktur)
und ,Smooth Design“ (glatt, matt). Durch 2-Schicht
Pulversysteme kdnnen spezielle Glitzereffekte erzielt werden.
Andere Spezial-Effekte erzielt man durch die Beschichtung
von Weiss-Glas und/oder Satinato-Glas. Im Gegensatz zu
NafBlacken kann in Pulverbeschichtungsanlagen ein sehr
schneller Farbwechsel erfolgen. Farbkarten sind auf Anfrage
erhaltlich.

Ein grolRer Vorteil der Pulverbeschichtung ist, dass
im Unterschied zu I0semittelhaltigen Lacken keine
Schadstoffemissionen  durch flichtige organische
Verbindungen (VOC) verursacht werden.
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Investitionen

Fir komplette Flachglas-Pulverbeschichtungsanlagen nach
dem oben beschriebenen Verfahren sind Investitionen in Héhe
von 0,6 bis 1,5 Mio. € erforderlich; der Investitionsaufwand ist
von der GroRe/Kapazitat, insbesondere von der Breite und
Bandgeschwindigkeit - sowie vom Automatisierungsgrad
und dem Lieferanten der Komponenten abhangig.

TIGER bietet potentiellen Investoren eine technische
Beratung Uber Spezifikationen von Fertigungslinien, die
zugrundeliegende Technik sowie Hersteller und Lieferanten
von Komponenten an. TIGER handelt jedoch nicht als
Generalunternehmer.

Fur potentielle Investoren kann TIGER Vorfihrungen
von kompletten Pulverbeschichtungslinien an seinen
Kundenstandorten organisieren:

a) kleinere Anlagen ohne Vorbehandlungsstufen -
siehe www.adifos.com

b) gréRere Anlagen mit einer Fertigungslinienbreite von
255 cm — siehe www.glaswest.com

Digitaler Inkjet Druck &
Pulverbeschichtung

Einevolligneueundinnovative Marktchance eroffnetsichdurch
eine Integration einer Flachglas-Pulverbeschichtungslinie
mit der digitalen Inkjet Drucktechnologie. Die mittels
Inkjet gedruckten Bilder kénnen in diesem Fall mit einer
transparenten Pulverbeschichtung geschitzt werden;
auBerdem konnen weilBe oder andere einfarbige
Pulverbeschichtungen als Hintergrundfarbe dienen und die
Bilder lebendiger machen.

Die Vorfihrung einer integrierten Produktionsanlage mit
Inkjet-Druck und Pulverbeschichtung kann TIGER bei
italienischen Kunden organisieren — siehe www.adifos.com.
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Powder Coatin S

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und
Schrift, die wir zur Unterstitzung des Kaufers/Verarbeiters auf-
grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend
dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis
geben, sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kauf-
vertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte
auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck in
eigener Verantwortung selbst zu prifen. Wir gewahrleisten die
einwandfreie Qualitdt unserer Produkte entsprechend unserer
allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Als Teil unserer Informationspflicht passen wir unsere Produktin-
formationen periodisch dem Technischen Fortschritt an. Es gilt
daher die jeweils letztglltige Fassung des Technischen Merk-
blattes. TIGER Coatings GmbH & Co. KG behalt sich das Recht
vor, ohne schriftliche Benachrichtigung Anderungen des tech-
nischen Merkblattes vorzunehmen.

Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden zu die-
sem Thema. Unsere Technischen Merkblatter sind in der jeweils
letztgultigen Fassung jederzeit unter www.tiger-coatings.com im
Download Bereich abrufbar.

zertifiziert nach
EN ISO 9001 / 14001
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TIGER Coatings GmbH & Co. KG
NegrellistraRe 36 | 4600 Wels | Austria
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+43/(0)7242 / 400-0

+43/(0)7242 / 650 08
powdercoatings@tiger-coatings.com
www.tiger-coatings.com

Flachalas
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